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1. Indledning  

Den mest anvendte beholdertype er betonelementbeholder med kabler.  

 

Disse beholderes styrke ɀ og dermed også tæthed - opretholdes af kablerne. Kablerne er efter-

spændte til at optage trækspændinger i beholdervæg. Kabelstålet er beskyttet af fedt og en ydre 

plastkappe (kabelbeskyttelsen). Kablerne består typisk af 7 let snoede tråde, og kablets dimension 

(uden kabelbeskyttelse) kan være af størrelsen 9,6 mm, 12,5 mm eller 15,0 mm. Kabelbeskyttelsen 

øger den ydre diameter med 3 -4 mm. 

 

Eftersynet omfatter kontrol af kabler (opspænding) og kabelbeskyttelse (registrering af skader på be-

skyttelsen). Ved eftersynet vurderes risikoen for sammenbrud, der kan ske som følge af manglende 

styrke i kabler. Vedr. kabellåse henvises til anvisning nr. 1 ɀ Kontrol af kabellåse. 

 

Alle kabler skal i hele kablets længde være beskyttet af fedt og have ubeskadiget beskyttelseskappe. 

Kablerne skal være spændte med den af producenten foreskrevne kabelkraft. Kabler må ikke være 

rusttæret som følge af kabelbeskadigelse eller manglende beskyttelse. 

 

 

2. Nedbrydningsmekanismer  

Kabler kan beskadiges eller nedbrydes som følge af:  

 

2.1. Solens UV-stråler  

Solens UV-stråler kan give anledning til nedbrydning og revnedannelser på kabelbeskyttelse. Nogle 

kabler har kabelbeskyttelser, der har vist sig ikke at være vejrbestandige, hvilket ses som mange tvær-

revner. Sådanne kabler skal skiftes, hvis de ikke er tildækkede/skjulte. 

 

2.2. Brand 

Kabelbeskyttelse ødelægges ved opvarmning, ligesom kabler vil blive varigt ødelagt ved temperaturer 

over ca. 200 °C. 

 
Foto 1. Omfattende skader på kabler efter brand. 
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2.3. Påkørsler 

Påkørsel af beholdere kan beskadige kabler. Skader på kabelbeskyttelse kan være kritiske. 

 

 
Foto 2. Større skader på kabelbeskyttelsen efter påkørsel. 

 

2.4. Omgivelser  

På nogle beholdertyper har det vist sig, at kabler under terræn er rustet over. Dette kan dels  

skyldes manglende rustbeskyttelse af kabler ved låsen, eller at kabelbeskyttelsen er beskadiget 

under op fyldning med sten - eller brokkeholdigt fyldmateriale omkring beholder.  

 

2.5. Defekt kabelbeskyttelse 

Hul på kabelbeskyttelse kan medføre tæring og brud i kabeltråd.  
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Foto 3. Eksempel på skade på kabelbeskyttelse. 

 
Foto 4. Eksempel på skade på kabelbeskyttelse. I nogle tilfælde er skader nemme at se, da fedt fra kablet trænger ud på 

betonoverfladen og mørkfarver denne. 

2.6. Fugt 

Kabelstålet er beskyttet af en kabelkappe (kabelbeskyttelse), herunder fedt. Det er vigtigt, at kabelbe-

skyttelsen er intakt og beskytter  mod vandindtrængning til kabelstål og udtørring af fedt. Ved mis-

tanke om vandindtrængning i kablet (se/føl) fjernes et passende stykke af kabelbeskyttelsen med 

skarp kniv for kontrol af rustgrad på wiren. Rust mærkes som ujævnheder, når man stryger med en 




